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Das Spektrum der SonnenstrahlungDas Spektrum der Sonnenstrahlung
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sekundärer Wärmeabgabegrad innen:   qi

Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):    g 

g e qi

direkter Strahlungstransmissionsgrad (Hauptanteil):
Lichttransmissionsgrad:

e

v

Strahlungstransmission durch IsolierglasStrahlungstransmission durch Isolierglas
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Wirkungsweise des SonnenschutzglasesWirkungsweise des Sonnenschutzglases

spektrale Transmissionsfunktion
eines Sonnenschutzglases ( )

Das Sonnenschutzglas ist ein 
optisches Bandpassfilter
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Was leisten herkömmliche SonnenschutzgläserWas leisten herkömmliche Sonnenschutzgläser
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Was leisten herkömmliche SonnenschutzgläserWas leisten herkömmliche Sonnenschutzgläser
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Was leisten herkömmliche SonnenschutzgläserWas leisten herkömmliche Sonnenschutzgläser

Bedeutung der Winkelabhängigkeit 
der spektralen Transmission
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Was leisten herkömmliche SonnenschutzgläserWas leisten herkömmliche Sonnenschutzgläser

Bedeutung der unterschiedlichen 
Winkelabhängigkeit der 
Transmissionsgrade      und v e
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Was leisten herkömmliche SonnenschutzgläserWas leisten herkömmliche Sonnenschutzgläser
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M-Glas DesignM-Glas Design

Was in diese Theorie hineingesteckt wird  
• Hellempfindlichkeitskurve des Auges
• Sonnenspektrum, Normlichtart D65

• Spektralwertkurven ᇝ

Aufgabe
Finden einer Transmissionsfunktion

, welche              minimal macht (bei 
Farbneutralität des transmittierten Lichts)
( ) e / v
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M-Glas DesignM-Glas Design
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M-Glas DesignM-Glas Design

e / v 0.51

e / v 0.33
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Leistungspotenzial des M-SonnenschutzglasesLeistungspotenzial des M-Sonnenschutzglases
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M-Glas reduziert 
solar-thermische 
Last um 1/3

 e / v 0.33
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M-Glas Labormuster und ReferenzobjekteM-Glas Labormuster und Referenzobjekte

Folgeaktivitäten an der Uni Basel:
• erfolgreiche Entwicklung von Beschichtungen, die dem 
theoretischen M-Glas           Verlauf nahe kommen( )

• KTI-Projekt mit Glas Trösch: Entwicklung von SSG mit tiefem 
g-Wert bei maximaler Selektivität

Im Rahmen dieses Projekts wurden viele Labormuster 
hergestellt mit teilweise sehr guten              -Werten. e / v

Zwei Objekte wurden mit M-Glas Prototypen ausgestattet

1

2
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M-Glas Labormuster und PrototypenM-Glas Labormuster und Prototypen

Zwei von Duzenden als Beispiele

(1) M-2483 e / v =0.38
screen shot: glassdbase.unibas.ch
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M-Glas Labormuster und PrototypenM-Glas Labormuster und Prototypen

(2) M-2420

screen shot: glassdbase.unibas.ch

e / v =0.34
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Geschäftshaus eines Architekten in Bayern Geschäftshaus eines Architekten in Bayern 

Robert Brunner, Viechtach
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Geschäftshaus eines Architekten in Bayern Geschäftshaus eines Architekten in Bayern 

Robert Brunner, Viechtach
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Dachaufstockung Departement Physik Uni BaselDachaufstockung Departement Physik Uni Basel

St. Johanns-Ring 25, 4056 Basel
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Neues Sonnenschutzglas-ProduktNeues Sonnenschutzglas-Produkt

kein M-Glas
aber dreifach-
Silberbeschichtung
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Neues Sonnenschutzglas-ProduktNeues Sonnenschutzglas-Produkt

e / v 0.42
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FazitFazit

• Herstellung von Sonnenschutzgläsern mit               Werten 
unter 0.4 ist möglich 

e / v

• Wo liegt das Problem? 
- M-Gläser sind vor allem für       Werte unter 0.6 geeignet
- das Farbdesign des reflektierten Lichts aussen und innen

ist (derzeit noch) ein aufwendiges Berechnungsverfahren  

v

• wichtige Punkte bei der Planung von Objekten mit hohem
Verglasungsanteil:

genaue Berechnung der zu erwartenden solar- 
thermischen

Lasten
optimale Wahl der Verglasung
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(Fazit)(Fazit)

Bâtiment 43, route des Acacias, Genève
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(Fazit)(Fazit)
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das war's, 
besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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M-Glas DesignM-Glas Design
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